
Mobili

Procedura
Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di una culla
per bambini laccata bianca

Finitura bianca (seconda mano)
Applicare a pennello una prima mano di vernice di finitura ad acqua bianca HM 3061 se occorre 
diluire con acqua   al 10 - 15%. All’occorrenza è possibile dopo circa 1 – 2 ore dalla prima mano 
senza carteggiare, applicare un’ulteriore mano di vernice di finitura ad acqua bianca HM 3061.
Lasciare essiccare circa 16 ore quindi carteggiare con abrasivo tipo 280 e rifinire con 320 - 400.

Finitura bianca (mano �nale)
Dopo accurata carteggiatura applicare a pennello la mano finale vernice di finitura ad acqua 
bianca HM 3061 all’occorrenza diluire con acqua al 10% circa.

Vernice all’acqua per mobili bianca (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano di 
vernice di finitura ad acqua bianca HM 3061 certificata Ecolabel.
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura con 
carta abrasiva grana 280 e rifinire eventualmente con grana 320.


